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REIVINDICAÇÕES 

1- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, caracterizado pelo uso de benzoatos lamelares de metais 

cuja fórmula genérica seja Mx+(C6H5COO)x.nH2O (x+ = de 1 à 4 e n entre 

0 e 3 e M+x = Mg, Ca, Ba, Sr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Al, Cr, Sn, La). 

2- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM A REIVINDICAÇÃO 1, caracterizado pelo 

uso de catalisadores de origem sintética, anidros ou hidratados e/ou 

após processo de desidratação em estufa, em temperatura entre 50 e 

250°C. 

3- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM AS REIVINDICAÇÕES 1 E 2, caracterizado 

pelo uso dos catalisadores na produção de ésteres derivados do ácido 

benzóico. 

4- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM AS REIVINDICAÇÕES 1, 2 E 3, 

caracterizado pela utilização de agentes acilantes anidros ou 

hidratados como os mono-álcoois e/ou poli-álcoois, visando à 

obtenção de ésteres de ácido benzóico. 
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5- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM AS REIVINDICAÇÕES 1, 2, 3 E 4, 

caracterizado pelo fato do catalisador poder ser reutilizado de modo 

quantitativo e eficiente após processo de lavagem com solventes 

orgânicos (para eliminação de materiais adsorvidos na superfície do 

catalisador) e ativação por aquecimento ao ar entre 50 e 250°C, 

dependendo do catalisador. 

6- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM AS REIVINDICAÇÕES 1, 2, 3 E 4, 

caracterizado pela variação da temperatura de reação na faixa de 45 

a 250º C.  

7- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM AS REIVINDICAÇÕES 1 E 2, caracterizado 

pela utilização de uma proporção de catalisador entre 1 e 30 % (m/m) 

em base seca, em relação à massa de ácido benzóico empregada na 

reação. 

8- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM AS REIVINDICAÇÕES 1, 2, 3 E 4, 
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caracterizado por tempos de reação de 1 minuto à 12 h em reatores de 

batelada agitada, pressurizados ou não pressurizados. 

9- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM AS REIVINDICAÇÕES 1, 2, 3 E 4, 

caracterizado pela utilização da razão molar ácido benzóico:álcool na 

faixa de 1:1 à 1:60. 

10- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM AS REIVINDICAÇÕES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 

9, caracterizado pela possibilidade de utilização do catalisador em 

reatores de leito fixo e fluidizado, em batelada ou em fluxo contínuo. 

11- PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 

BENZÓICO POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO BENZOATOS 

LAMELARES, DE ACORDO COM AS REIVINDICAÇÕES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 

9, caracterizado pelo processo de separação do catalisador do meio 

reacional por uma simples filtragem e/ou centrifugação, permitindo 

assim a sua reutilização.  
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